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MUAYENE VE DENEY RAPORU 01-19
TEST REPORT
Deneyi Talep Eden/Firma . HASOGLU KOMPOZIT YAPI MALZ. VE MAK. SAN. TiC. LTI. STI.

(Adi,Adresi,Sehir vb.)
(HASOGLU KOMPOZIT YAPI MALZ. VE MAK. SAN. TiC. LTI. STI.: YAYLA

Requesting/Customer

(Name, Adress,City etc.) MAH. FEVZI CAKMAK CAD. IHSN EKMEKCI SOK. NO:17/B-TUZLA
Tuzla-ISTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No P 26.12.2018 /235284

Order Date / No

Numunenin Tanimi i 446496,AHSAP KOMPOZIT MALZEME, , ,-,-,9.00 adet

(No,Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)

Sam, p[e Descriptiono, Type Mark Model 446496, Wood Composite Material,,,,, 9,00 item

ele,)

Numune Kabul Tarihi : 25.12.2018

Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapildig: Tarih : 02.01.2019-07.01.2019

Date of Test
Uygulanan Standard / Metod : TS ENISO 12460-3:2016-04 Ahsap esasli levhalar - Formaldehit saliminin belirlenmesi-

Boliim 3: Gaz
analizi yontemi (ISO 12460-3:2015)
Applied Standard/Method TS EN ISO 12460-3:2016-04 Wood-based panels - Determination of formaldehyde
release - Part 3: Gas analysis method
(ISO 12460-3:2015)
Raporun Sayfa Sayisi v 2
Number of pages of the report
Aciklamalar
Remarks

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden elde edilen sonuglar miiteakip sayfalarda
verilmigtir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor 6zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir. Partiyi temsil
etmez, ayrica ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde kullanilamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not
represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .

Onaylayan

\ P Ve by
Salih KUCUK Ahniet Onder ELIRI Ahmét Ond LIRI

eney Personeli Teknik Sef Laboratuvar Miidirii V.
Testing Expert Technical Chief Laboratory Manager Dep.

Deney Sorumlusu Kontrol Eden
Person iy charge of tests er

= W
Bu rapor, hazwlayml_lq'f:_g_rpmvat{n yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate
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MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

448939

01-19

Levhanin Deney

Standart No. Gaz Analiz Sirasindaki
Deney Metodu Adi Degeri (mg/m?h) yogunlugu Sonug
(kg/m’)
Ahsap esasli levhalar - Formaldehit
TS EN ISO 12460- saliminin belirlenmesi- Bsliim 3: Gaz 0,59 141,15 5

3/NISAN 2016 analizi yontemi
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